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РАБОТЫ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ,
С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ (СФТК)


1.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.
Обязательные к применению в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р:

· ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.

· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.

· СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве (разделы 1-4; приложения 1-11)

· СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.

· СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

· СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

· СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

Добровольные к применению, в соответствии с приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 № 2079, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:

· ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.

· ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.

· ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

· ГОСТ Р 53785-2010 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация.

· ГОСТ Р 53786-2010 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения.

· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

· СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.

· СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

· СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Иные нормативно-технические документы, но обязательные к применению на  объектах ЮИТ:

· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

· ГОСТ 10450-78 Шайбы уменьшенные. Классы точности A и С. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

· ГОСТ 1144-80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)
· ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам (с Изменением N 1).
· ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки. 

· ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия (с Изменением N 1).

· ГОСТ 31167-2009 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях.

· ГОСТ 31309-2005  Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия.
· ГОСТ Р 54852-2011 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.

· СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

· СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

· СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

· СП 12-101-98 Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.

· СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
· РД-11-02-2006 Cостав и порядок ведения исполнительной документации в строительстве.

· МДС 55-1.2005 Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов.

· СТО-44416204-010-2010 Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний.
· Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов. 
· Иные нормативные документы, относящиеся к данному виду работ.
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